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Bei den Messungen während der beiden geschossenen Versuche mit den beiden Muni­
tionssorten wurden die für gewerbliche Arbeitsplätze geltenden Grenzwerte (Maximale
Arbeitsplatz-Konzentrationen, MAK-Werte) für die Komponenten Gesamtstaub, Blei,
Kohlenmonoxid sowie zusätzlich Feinstaub für den 2. Versuch mit unbeschichteter Mu­
nition bei den angegebenen Messbedingungen überschritten 1) • Für die Komponente
Blei liegt beim Versuch mit unbeschichteter Munition (Brenneke K.O.) die Konzentration
deutlich höher (+ 75%) als bei der Munition Brenneke K.O. CleanSpeed.

Die Ergebnisse der Bodenwischproben zeigen eine um den Faktor 5 erhöhten Bleigehalt
bei unbeschichteter Munition als bei beschichteter, bzw. einen Rückgang der Bleimenge
um mehr als 80 % bei Verwendung von mit CleanSpeed beschichteten Geschossen .

Das aus den Gewehrläufen ausgebürstete Material unterscheidet sich in Menge und
Bleigehalt ebenfalls deutlich. So ist die Menge des insgesamt ausgewischten Materials
bei der Munition ohne CleanSpeed-Beschichtung ca. 20-mal größer als mit Beschich­
tung. Der Bleigehalt des ausgebürsteten Materials liegt bei unbeschichteter Munition bei
90 %, bei mit CleanSpeed beschichteter Munition hingegen nur bei 3 %. Somit kann ei­
ne Verminderung der Bleiablagerung im Lauf von 99,83 % festgestellt werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen , dass die Bleiablagerungen im Lauf sowie die
Bleiemission durch die CleanSpeed- Beschichtung deutlich verringert wird.
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1) Die festgestellten Grenzwertüberschreitungen resultieren aus der abgeschalteten
Lüftungsan lage und zeigen deren zwingende Notwendigkeit an. Aus messtechnischen
Gründen wurde jedoch auf deren Betrieb verzichtet.

Bleiemission durch die CleanSpeed- Beschichtung deutlich verringert wird.
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